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施工前

施工前



１　外壁　高圧洗浄　施工中 ２　外壁　高圧洗浄　施工完了

３　土間　高圧洗浄　施工中 ４　土間　高圧洗浄　施工完了

５　軒天　上塗り１回目　施工中 ６　軒天　上塗り１回目　施工完了



７　軒天　上塗り２回目　施工中 ８　軒天　上塗り２回目　施工完了

９　外壁　下塗り　施工中 １０　外壁　下塗り　施工完了

１１　外壁　中塗り　施工中 １２　外壁　中塗り　施工完了



１３　外壁　上塗り　施工中 １４　外壁　上塗り　施工完了

１５　破風板　下塗り　施工中 １６　破風板　下塗り　施工完了

１７　破風板　中塗り　施工中 １８　破風板　中塗り　施工完了



１９　破風板　上塗り　施工中 ２０　破風板　上塗り　施工完了

２１　庇　下塗り　施工中 ２２　庇　下塗り　施工完了

２３　庇　中塗り　施工中 ２４　庇　中塗り　施工完了



２５　庇　上塗り　施工中 ２６　庇　上塗り　施工完了

２７　雨戸　上塗り１回目　施工中 ２８　雨戸　上塗り１回目　施工完了

２９　雨戸　上塗り２回目　施工中 ３０　雨戸　上塗り２回目　施工完了



３１　木部　上塗り１回目　施工中 ３２　木部　上塗り１回目　施工完了

３３　木部　上塗り２回目　施工中 ３４　木部　上塗り２回目　施工完了

３５　門扉　下塗り　施工中 ３６　門扉　下塗り　施工完了



３７　門扉　中塗り　施工中 ３８　門扉　中塗り　施工完了

３９　門扉　上塗り　施工中 ４０　門扉　上塗り　施工完了

４１　門塀　施工前 ４２　門塀　施工完了



施工後

施工後


